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Diese Arbeit befaBt sich mit der Uberpriifung der Wahl der Spektrallinien-
paare mittels der Korrelations-Regressionsanalyse, die sich auf die Bewertung
der Streudiagrammparameter bei kontinuierlicher Zufuhr der Proben in das
Plasma unter Verwendung von Cu-Schiittelelektroden stiitzt.

In the present work the selection of the spectral line pairs is verified by
means of the correlation-regression analysis based upon the evaluation of
parameters of the scatter diagrams at a continuous supply of samples into the
arc plasma when using the Cu sifter electrodes.

C nomolilpi0 METOAA KOPPENSALMOHHO-PErPECCHOTO aHaNu3a, KOTOPbIA U3y-
YaeT napaMeTpbl AHArpaMM paccesiuus, ObUIM BbIGpaHbl Mapbl CNEKTPaNbHbIX
nuHui. [1poObl BHOCWIMCL B MiIa3My C MOMOILbLIO METOHa NEpechbINKW NpH
MCMIOJIb30BAaHUM MEJHBIX 3JIEKTPOJOB.

In den vorhergehenden Teilen der Arbeitsserie, die die spektrochemischen
Eigenschaften der Mittelspannungsfunkenentladung untersuchen [1—4] wurde die
gleichzeitige Anregung der gesamten Probe in der Bohrung der Graphit-Trager-
elektrode untersucht. Es wurde festgestellt, dal bei der Anwendung der Funkenent-
ladung der Transport der Probe in die Entladung auf zwei Wegen erfolgt, u. zw.
einmal direkt durch die Verdampfung und zum anderen, hauptsichlich durch die
mechanische ,,Zerstdubung* der Probe von der Stirnfliche der Elektrode, was
durch die die Funkenentladung begleitende Schall-StoBwelle verursacht wird.
Hinsichtlich der Abgeschlossenheit der ganzen Studie erwies es sich als notwendig
auch eine solche Art der Zufiihrung der Probe in das Plasma zu untersuchen, bei
der die Probe mehr oder weniger kontinuierlich auf mechanischem Wege in das
Plasma gelangt. Wegen ihrer Einfachheit und geringem Arbeitsaufwand erschien
als die giinstigste die von Czakow [6] vervollkommnete Methode der Cu-Schiittel-
elektroden [5].
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Allgemeiner Teil

Die vorliegende Arbeit ist der Uberpriifung der Eignung der Spektrallinienpaare
gewidmet, die bereits bei der Anwendung der Methode der Verdampfung der
Proben aus der Bohrung der Graphit-Tragerelektrode [1] ausgewidhlt wurden, bzw.
dem Vergleich der wichtigsten Parameter der Streudiagramme, die fiir identische
Spektrallinienpaare bei beiden Arten der Probenzuleitung in das Plasma berechnet
wurden.

Die Methode cer Streudiagramme, die oft fiir die Wahl der geeignetsten
Spektrallinienpaare herangezogen wird, muf3 nicht immer eindeuiig das im analyti-
schen Sinne geeignetste Paar bestimmen, denn sie untersucht die verfolgten
Linienpaare nur bei einer bestimmten Konzentration der analytischen Elemente
und nicht im gesamten, in Frage kommenden Konzentrationsintervall. Wenn es
jedoch um den Vergleich von mehreren Zufiihrungsarten der Proben in das
Plasma, oder um den Vergleich verschiedener Anregungsarten geht, kann diese
Methode unter der Voraussetzung, dafl identische Spektrallinienpaare und unter
Verwendung identischer Proben bei unveranderten weiteren experimentellen
Bedingungen untersucht werden, sehr wertvolle Angaben iiber die Eignung dieser
oder jener Vergleichsmethode, oder der Anregungsart im analytischen Sinne
liefern.

Das Verfahren der gesamten Korrelations-Regressionsanalyse, die sich auf die
Bewertung der Parameter der Streudiagramme und auf die Ergebnisse einiger
statistischen Teste stiitzt, weicht nicht von dem in den Arbeiten [7—10] beschrie-
benen Verfahren ab, wobei die Anwendung des empirischen Faktors, der in der
Arbeit [1] vorgeschlagen wird, eine Beschleunigung des gesamten Wertungsverfah-
rens ermoglicht.

Experimenteller Teil

Die allgemeinen, optischen und Anregungsbedingungen sind mit den in der Arbeit [1]
angefiihrten Bedingungen identisch. Anstatt der Graphitelektroden wurden jedoch
Cu-Schiittelelektroden (Tridger-Schiittelelektrode und Cu-Stdbchen als Gegenelektrode)
verwendet. Wiederum wurden sechs verschiedene Anregungsarten in der Mittelspannungs-
funkenentladung verwendet, die sich in der Ziindungszahl pro Sekunde (100 oder 50) und in
der Elektrodenpolaritit (+, + oder — Polaritdt der Triagerelektrode) unterschieden. Bei
den Experimenten wurde eine Probe von Sintermagnesia verwendet, im Verhiltnis 1:9 mit
Graphit vermischt, der 0,4% Co,0, enthielt, wobei das geeignete Verdiinnungsverhaltnis
anhand einer statistischen Untersuchung der Eliminierung des Matrixeffekts [11] bestimmt
wurde. Das angefiihrte Verdiinnungsverhiltnis erwies sich als ausreichend, wobei noch ein
positiver EinfluB des aus dem Elektrodenmaterial kommenden Cu beobachtet wurde.

Das gesamte Verfahren der Korrelations-Regressionsanalyse war mit dem in der Arbeit
[1] angewendeten Verfahren identisch. Es.wurden dieselben Spektrallinienpaare der
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Nebenelemente der MgO-Matrix (Al, Ca, Fe und Si) und des Co-Bezugselements verfolgt,
die in der Arbeit [1] als die giinstigsten befunden wurden. Zwei wichtigste Parameter der
Streudiagramme sind fiir beide Zufiihrungsarten der Probe in die Funkenentladung fiir die
einzelnen ausgewihlten Spektrallinienpaare auf den Abb. 1 bis 4 veranschaulicht. Aus den
angefiihrten Abbildungen ist einerseits der Wert des in analytischer Hinsicht wichtigsten
Parameters s, ersichtlich, andererseits sind die Werte |1 — w,,,| veranschaulicht. Diese Art
der Veranschaulichung der Werte w,,, wurde wegen der einfacheren Beurteilung gewihit;
es handelt sich ndmlich um den Unterschied der berechneten Werte von Eins als Optimum.

Diskussion

Bei den Spektrallinienpaaren Al/Co konnte der oben beschriebene Vergleich
nicht durchgefiihrt werden, da bei der Anregung aus der Bohrung der Graphit-Tra-
gerelektrode [1] die Spektrallinienpaare Al/Co nicht verfolgt wurden. Bei der
Anregung unter Verwendung von Cu-Schiittelelektroden wurden die giinstigsten
Ergebnisse bei der Anregung mit 100 Ziindungen pro Sekunde und kathodischer
Polaritédt der Tragerelektrode erzielt. Bei den anderen Anregungsarten waren fiir
die Spektrallinienpaare Al/Co die in der Arbeit [10] definierten Grundkriterien
der Auswahl nicht erfiillt; eine Ausnahme stellt die Anregungsart mit + Polaritit
und 50 Ziindungen pro Sekunde dar, aber auch in diesem Falle wurde ein sehr
ungiinstiger Wert des Parameters s, erzielt.

Im Falle der Spektrallinienpaare Ca/Co wurden recht giinstige Ergebnisse
erzielt, die Werte des Parameters s,y tliberschritten nur vereinzelt den Wert 0,040,
was bei der Voraussetzung des Wertes der Richtungstangente der Eichgeraden
gleich Eins, einem Wert der relativen Genauigkeit von +9,2% entspricht. Als die
giinstigste Anregungsart erscheint bei der Anwendung von Cu-Schiittelelektroden
die Anregung mit 100 Ziindungen pro Sekunde und mit anodischer Polaritit der
Trégerelektrode. Annehmbare Ergebnisse wurden jedoch auch bei einigen weite-
ren verfolgten Anregungsarten erreicht. Ein Vergleich mit den bei der Anwendung
der Graphit-Trigerelektrode erzielten Ergebnissen (Abb. 1) laBt zwar die Feststel-
lung zu, daB bei der Anwendung von Cu-Schiittelelektroden die Unterschiede
zwischen den verfolgten Anregungsarten geringer sind, auf der anderen Seite
jedoch, diirften die giinstigsten Ergebnisse, die bei der Anregung aus der Bohrung
der Graphitelektrode gewonnen wurden, die Erreichung von noch giinstigeren
Werten der relativen Genauigkeit garantieren.

Der Vergleich der Werte des Parameters s,v, die fiir die Spektrallinienpaare
Fe/Co bei beiden verglichenen Zufiihrungsarten der Probe in die Funkenentladung
gewonnen wurden, sowie auch die Werte des Parameters w,,,, deuten darauf hin
(Abb. 2 und 3), da im Falle der Spektrallinienpaare Fe/Co die giinstigeren
Ergebnisse bei der Anregung aus dem Krater der Graphit-Tragerelektrode erzielt
wurden, u.zw. einmal aufgrund der geringeren Unterschiede zwischen den einzel-
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Ca 315/Co 306
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Abb. 1. Vergleich der Werte |1 — w.,,.,| und s, fiir das Spektrallinienpaar Ca 315/Co 306.

Anregungsart 1 2 3 4 5 6
Ziindungszahl-s™' 100 100 100 50 50 50
Polaritit + - + + i +

l:] Anregung unter Anwendung der Graphit-Trigerelektrode

W Anregung unter Anwendung der Cu-Schiittelelektrode

* Optimalfall

nen verfolgten Anregungsarten, und zum anderen, aufgrund der giinstigeren Werte
des in analytischer Hinsicht wichtigsten Parameters s,y. Davon zeugen auch die
berechneten Werte des empirischen Wertungsfaktors [1], die bei der Anregung aus
der Bohrung der Graphitelektrode nur vereinzelt den Wert 10,0 iiberschreiten und
bei den Atom-Spektrallinienpaaren in der Mehrzahl der Fille kleiner als 1,0
waren. Dagegen kamen bei der Anwendung von Cu-Schiittelelektroden Werte des
empirischen Faktors unterhalb 1,0 nur vereinzelt vor und die Mehrzahl der
berechneten Werte schwankte in den Grenzen von 2,0 bis 20,0. Eine Ausnahme
bildet lediglich die Anregung mit 100 Ziindungen pro Sekunde und +, bzw. zum
Teil auch — Polaritdt der Tréigerelektrode.
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Fe 302/Co 306
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Abb. 2. Vergleich der Werte |1 — w,..,| und s, fiir das Spektrallinienpaar Fe I 302/Co 306.

Fell 259/Coll 258

A
Jalm4

Abb. 3. Vergleich der Werte |1 — w,,,.,| und s,y fiir das Spektrallinienpaar Fe II 259,9/Co II 258.
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Bei der Wertung der fiir die Spektrallinienpaare Si/Co gewonnenen Ergebnisse
kann festgestellt werden, daB} die giinstigsten Ergebnisse wieder bei der Verwen-
dung der Cu-Schiittelelektrode und Anregung mit 100 Ziindungen und +, bzw.
— Polaritét der Tréagerelektrode erzielt wurden. Ein Vergleich der Ergebnisse mit
denen, die bei der Anregung aus der Bohrung der Graphit-Tréigerelektrode
gewonnen wurden (Abb. 4) geht zugunsten der Anregung aus der Bohrung der
Trigerelektrode aus, insbesondere hinsichtlich der erreichten Werte des Parame-
ters s,v. Es ist jedoch zu bemerken, daB dagegen bei der Verwendung der
Cu-Schiittelelektroden kein einziger Fall auftrat, wo die in der Arbeit [10]
definierten Grundkriterien der Auswahl nicht erfiillt gewesen wiren.

SchluBfolgerung

Aufgrund der Ergebnisse der Korrelations-Regressionsanalyse, die sich auf die
statistische Auswertung der Parameter der Streudiagramme unter Verwendung
einer identischen Probe bei verschiedenen Zufiihrungsarten der Proben in die
Funkenentladung stiitzt kann festgestellt werden, daB keine wesentlicheren Unter-
schiede zwischen der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Zufithrung der
Proben in die Entladung zu beobachten sind. Bei beiden Anregungsarten wurden
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Abb. 4. Vergleich der Werte |1 — w,,.,| und s,, fiir das Spektrallinienpaar Si 288/Co 306.
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die giinstigsten Ergebnisse bei identischen Spektrallinienpaaren der verfolgten
Elemente erzielt; insgesamt wurden etiwas giinstigere Werte des wichtigsten
Parameters s,, bei der Anregung aus der Bohrung der Graphit-Tragerelektrode
erzielt. Bei der Anwendung der kontinuierlichen Zufiihrung der Probe mittels
Cu-Schiittelelektroden werden deutlich ungiinstige Ergebnisse vorwiegend bei den
Anregungsarten erreicht, bei denen eine wechselnde anodisch-kathodische (%)
Polaritdt der Elektroden zur Verwendung kommt. Dieser Umstand hangt offen-
sichtlich mit dem eigentlichen Mechanismus der Probenzufiihrung in die Entladung
bei der Verwendung der Schiittelelektrode zusammen. Diese Tatsachen, sowie
auch der Vergleich weiterer wichtiger Parameter bei beiden Anregungsarten
werden den Gegenstand weiterer Experimente der komplexen Studien bilden.

Die Verfasser danken Herrn Doz. M. Matherny, CSc., fiir die Anregung zu dieser Arbeit.
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